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รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Emulsified  Asphalt  Prime  คอืยางมะตอยนํѸาทีѷผลติภายใตก้ระบวนการ  SMEP  ทีѷมีสทิธบิัตรคุม้ครอง  ยางมะตอยพืѸนฐานสําหรับกระบวนการอมีัลชัѷนนีѸไดม้าจากนํѸามันดบิทีѷคัดสรรเป็น
พเิศษภายใตก้ระบวนการกลัѷนทีѷมีการควบคุมคุมอย่างเขม้งวด ส่วนประกอบของยางมะตอยนํѸา EAP ถูกเลอืกสรรและปรับสมดุลอย่างรอบคอบตามสูตรผลติภัณฑข์อง ExxonMobil

 

คุณภาพของผลติภัณฑจ์าก  ExxonMobil  ทุกตัวคอืสิѷงทีѷคุณมัѷนใจได ้  ผลติภัณฑเ์หล่านีѸไดร้ับการผลติและควบคุม  โดยสอดคลอ้งตามระบบการจัดการคุณภาพผลติภัณฑข์อง
ExxonMobil ภายใตช้ืѷอ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานทีѷเทยีบเท่า

 

การใชง้าน

แนะนําใหใ้ชย้างมะตอยนํѸา EAP สําหรับงานก่อสรา้งถนน ถา้หากจะใชเ้พืѷอการอืѷน ผูใ้ชง้านควรจะดําเนินการทดสอบทีѷเหมาะสมก่อนการใชง้าน

 

มาตรฐาน

ขอ้กําหนดทีѷ ทล.-ก. 410/2557 โดยกรมทางหลวง ประเทศไทย

ผลติภณัฑน์ีҟมคีุณลกัษณะทีѷกําหนดตรงตาม::::::

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีѷกําหนด

การยดืดงึกากทีѷเหลอืจากการกลัѷน ทีѷ 25 องศาเซลเซยีส, อัตราเร็วของเครืѷองดงึ 5 ซม./นาท,ี ซม. ASTM D113 ไม่นอ้ยกว่า 40

การละลายในไตรคลอโรเอทลินี ของกากทีѷเหลอืจากการกลัѷน, %โดยนํѸาหนัก ASTM D2042 ไม่นอ้ยกว่า 97.5

เพนิเทรชันทีѷ 25 องศาเซลเซยีส ของกากทีѷเหลอืจากการกลัѷน, 0.1 มม. ASTM D5 ตํѷาสุด-สูงสุด 100-250

การแยกชั Ѹนหลังจากเวลา 5 วัน, %โดยนํѸาหนัก ASTM D6930 ไม่เกนิ 10

เสถียรภาพต่อการจัดเก็บภายใน 24 ชม., %โดยนํѸาหนัก ASTM D6930 ไม่เกนิ 2

ปรมิาณทีѷคา้งบนแร่ง, 20 เมช, %โดยนํѸาหนัก ASTM D6933 ไม่เกนิ 0.1

กากทีѷไดจ้ากการกลัѷนอมิัลชัน, %โดยนํѸาหนัก ASTM D6997 ไม่นอ้ยกว่า 50

ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์ ASTM D7402 - บวก

ความหนืดเซยโ์บลตฟ์ูรอล ทีѷ 25 องศาเซลเซยีส, วนิาที ASTM D7496 ตํѷาสุด-สูงสุด 20-100

เวลาทีѷใชซ้มึลงในวัสด ุfiller มาตรฐานอย่างสมบูรณ,์ นาที EN 12849 (mod) ไม่เกนิ 20

ระยะการซมึลงในวัสด ุfiller มาตรฐาน, มม. EN 12849 (mod) ไม่นอ้ยกว่า 8

นํѸามันทีѷไดจ้ากการกลัѷนอมิัลชัน เทยีบกับปรมิาตรของอมิัลชัน, %โดยปรมิาตร ASTM D6997 ตํѷาสุด-สูงสุด 5-12

คุณสมบตั ิ วธิทีดลอง      เกณฑท์ีѷกําหนด

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ทีѷ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืѷองหมายการคา้ทุกแบบทีѷปรากฏในเอกสารนีѸเป็นเครืѷองหมายการคา้หรือเครืѷองหมายการคา้ทีѷจดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
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รายละเอยีดอืѷน    ๆ

ExxonMobil จัดจําหน่ายผลติภัณฑป์ระเภทยางมะตอย แว็กซ ์ไวทอ์อยล ์โพรเซสออยล ์และนํѸามันหล่อลืѷนชนิดต่าง ๆ นํѸามันเชืѸอเพลงิ และผลติภัณฑเ์คมีในทัѷวโลกกรุณาตดิต่อตัวแทน
จําหน่ายในพืѸนทีѷของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือตดิต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากตอ้งการรายละเอยีดเพิѷมเตมิเกีѷยวกับผลติภัณฑช์นิดอืѷน

ขอ้มูลนีѸไดร้ับการจัดเตรียมขึѸนดว้ยความระมัดระวัง  และ  ตราบเท่าทีѷกฎหมายทีѷบังคับใชอ้นุญาตใหท้ําไดบ้รษัิทฯขอปฏเิสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจง้หรือโดยนัยใน
เรืѷองทีѷเกีѷยวขอ้งกับความถูกตอ้งของขอ้มูลนีѸ และบรษัิทฯ ไม่ยอมรับความรับผดิใดๆ เกีѷยวกับความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ในเรืѷองดังกล่าว
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