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คัตแบกแอสฟัลตป์ระเภทแข็งตัวเร็วปานกลาง

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Cutback  Asphalt  MC  70  TIS  คอื  ผลติภัณฑท์ีѷมีส่วนผสมของสารละลายชนิดปิโตรเลยีม  ยางมะตอยพืѸนฐานผลติจากนํѸามันดบิทีѷ  คัดสรรมาเป็นพเิศษ  ผ่านกระบวนการกลัѷนทีѷควบ
คุมอย่างละเอยีดรอบคอบ

คุณภาพของผลติภัณฑ์  ExxonMobil  ไดร้ับการรับประกันก่อนส่งถงึมือลูกคา้ทุกครั Ѹงผลติภัณฑเ์หล่านีѸไดร้ับการผลติและควบคุม  ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลติภัณฑข์อง
ExxonMobil ภายใตช้ืѷอ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานทีѷเทยีบเท่า

    

การใชง้าน

Cutback Asphalt MC 70 TIS แนะนําใหใ้ชส้ําหรับการก่อสรา้งถนน ถา้การใชห้ากจะใชเ้พืѷอการอืѷนผูใ้ชง้านควรจะดําเนินการทดสอบก่อนการใชง้าน

    

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีѷกําหนด

Cutback Asphalt MC 70 TIS มีคุณลักษณะทีѷกําหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.865-2544 ดังต่อไปนีѸ:

ขอ้กําหนดโดยทัѷวไป ไม่มีตะกอนและการแยกเป็นชั Ѹน ๆ องวัสดุทีѷสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า

ความหนืดจลน ์ทีѷอุณหภูม ิ60° C cSt ASTM D 2170 70-140

จุดวาบไฟ ถว้ยเปิดแทก (ไม่นอ้ยกว่า) °C ASTM D 3143 38

สิѷงทีѷกลัѷนได ้ตั Ѹงแต่อุณหภูมหิอ้ง
ถงึ 225° C (ไม่เกนิ)
ถงึ 260° C
ถงึ 315° C

% โดยปรมิาตร

 
ASTM D 402
 

20
20-60
65-90

กากทีѷเหลอืจากการกลัѷนทีѷอุณหภูม ิ360° C (ไม่นอ้ยกว่า) % โดยปรมิาตร ASTM D 402 55

ปรมิาณนํѸา (ไม่เกนิ) % โดยนํѸาหนัก ASTM D 95 0.2

การทดสอบจุด - AASHTO T102-83 ใหผ้ลลบ

คตัแบกแอสฟัลต์ หน่วย วธิทีดลอง MC 70 TISMC 70 TISMC 70 TISMC 70 TIS

    

กากทีѷเหลอืจากการกล ัѷน

ความยดืดงึทีѷอุณหภูม ิ25° C, อัตราเร็วของเครืѷองดงึ5 ซม./นาท ี(ไม่นอ้ยกว่า) ซม. ASTM D 113 100

การละลายในไตรคลอโรเอทลินี (ไม่นอ้ยกว่า) % โดยนํѸาหนัก ASTM D 2042 99.0

เพนเิทรชนั    ทีѷ 25° C  25° C  25° C  25° C นํ ҟาหนกักด 100  100  100  100 กรมั    เวลา 5  5  5  5 วนิาที 0.1 0.1 0.1 0.1 มม.... ASTM D 5ASTM D 5ASTM D 5ASTM D 5 120-250120-250120-250120-250

 

คุณลักษณะทีѷกําหนดของ มอก.865-2544 ขา้งตน้อาจเปลีѷยนแปลงได ้

    

สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั

ขอ้มูลโดยละเอยีดเกีѷยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับผลติภัณฑน์ีѸ  ดูไดจ้ากเอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภัย  ของผลติภัณฑ์  (MSDS)  ทีѷขอรับไดจ้ากตัวแทนขายใน
พืѸนทีѷหรือจาก www.exxonmobil.com.

เครืѷองหมายการคา้ใชใ้นทีѷนีѸคอื เครืѷองหมายการคา้ของ Exxon Mobil Corporation มือถือหรือของบรษัิท
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รายละเอยีดอืѷน    ๆ

ExxonMobil จัดจําหน่ายผลติภัณฑป์ระเภทยางมะตอย แว็กซ ์ไวทอ์อยล ์โพรเซสออยล ์และนํѸามันหล่อลืѷนชนิดต่าง ๆ นํѸามันเชืѸอเพลงิ และผลติภัณฑเ์คมีในทัѷวโลกกรุณาตดิต่อตัวแทน
จําหน่ายในพืѸนทีѷของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือตดิต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากตอ้งการรายละเอยีดเพิѷมเตมิเกีѷยวกับผลติภัณฑช์นิดอืѷน

ขอ้มูลนีѸไดร้ับการจัดเตรียมขึѸนดว้ยความระมัดระวัง  และ  ตราบเท่าทีѷกฎหมายทีѷบังคับใชอ้นุญาตใหท้ําไดบ้รษัิทฯขอปฏเิสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจง้หรือโดยนัยใน
เรืѷองทีѷเกีѷยวขอ้งกับความถูกตอ้งของขอ้มูลนีѸ และบรษัิทฯ ไม่ยอมรับความรับผดิใดๆ เกีѷยวกับความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ในเรืѷองดังกล่าว
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http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
https://www.xtoenergy.com/

